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AVANTAIE

* Pentru lipire si armare

* Superaditivat

* Contine fibre de armare
* Aderentd superioara

* Lucrabilitate excelenta
* Rezistent la fisuri

* Rezistent la socuri

*  Flexibil

PREGATIREA SUPRAFETEI SUPORT

Suprafata suport trebuie sa fie curat3,
nedeformabild, uscata, fixa si lipsitd de substante
antiaderente (grasimi, bitum, praf, etc.). Se verifica
aderenta tencuielilor si vopselelor existente.
Suprafetele cu urme de substante antiaderente,
mucegai, alge, ciuperci se vor curata cu jet de apa
sub presiune si cu o perie de sarma. Tencuielile
umflate sau desprinse trebuie indepartate.
Reparatiile vor fi efectuate cu un mortar pe baza
de ciment cu proprietiti adezive. Tn cazul in care
suprafetele sunt foarte absorbante, acestea
trebuie amorsate sau udate si se asteapta pana
cand pelicula de apa dispare.

La lipire: placile de vata minerala trebuie sa fie
uscate, curate, fara urme de praf si alte impuritati.
La armare: suprafetele placilor de vata minerala
trebuie sa fie uscate, curate, fara urme de praf si

alte impuritati si sd nu prezinte deniveliri in zonele de

intalnire dintre placi.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizeaza pentru lipirea si spacluirea
placilor de vata minerala bazaltica. Se aplica
pe toate suprafetele conventionale, de
beton, beton usor, beton poros, tencuieli
ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi
si direct pe orice tip de zidarie. Este
recomandat pentru izolarea termica a
cladirilor nou construite si a celor vechi, ce
urmeaza sa fie reabilitate termic. Face parte

din sistemul de izolatie termica cu vata minerald

ISOVER PROFI FASSADE THERM

PROFI FASSADE FIX

Adeziv pentru vata minerala bazaltica

Mod de lucru

Se toarna continutul unui sac in cca. 5,2 — 5,8 litri
de apa curata si se amesteca cu ajutorul unui mixer
electric pana se obtine un amestec omogen, fara
aglomerdri. Dupa un repaus de cca. 5 minute se
reamesteca.

Pentru lipire: Mortarul adeziv astfel obtinut se aplica
pe perimetrul placii de vata minerala si in cateva
puncte (3-6), astfel incat la montarea placilor
termoizolante adezivul sa acopere cel putin 40 %
din suprafata acestora. Tn cazul suprafetelor plane,
tencuite, mortarul adeziv trebuie aplicat cu o
gletiera cu dinti de 10-15 mm pe toata suprafata
placilor de vata minerala.

Se fixeaza prin apasare manual3, iar planeitatea si
verticalitatea se regleaza cu ajutorul dreptarului si
bolobocului/nivelei. Lipirea placilor se incepe de
jos, de pe profilul de soclu si se monteaza in
legatura, tip zidarie. Fixarea mecanica suplimentara
se realizeaza cu dibluri, dupa 1-3 zile de la lipirea
placilor.

Pentru armare: Mortarul adeziv se intinde cu
gletiera cu dinti de 8-10 mm in strat uniform pe suprafata
placii.
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Pe placile de vata minerala trebuie aplicat anterior

lipirii, un strat subtire de adeziv cu ajutorul unui

fier de glet din inox. Acest lucru este necesar

pentru a spori aderenta dintre vata minerala si

adeziv. Pentru lipire: cca. 4-6 kg/m2
Plasa pentru armare din fibra de sticla Isover Profi Pentru armare: 3-4 kg/m2
Fassade Mesh se intinde pe directie verticala si

se Tnglobeaza n adeziv cu ajutorul unei gletiere.

Fasiile de plasa se monteaza prin suprapunere de

minim 10 cm. Se aplicd imediat al doilea strat de in saci de hartie de 25 kg. Paleti de 1200 kg (48 saci).
adeziv, umed pe umed, in grosime de cca. 1,5

mm, niveland suprafata n asa fel incat plasa sa

fie acoperita in intregime.

Depozitarea se face in mediu uscat, pe
paleti de lemn, in ambalajul original

Lucrarile vor fi executate la o temperatura a nedeteriorat.

aerului si a suportului de la +5 C pana la +30 C.

Pe durata aplicarii

suprafata trebuie protejata de razele puternice ale

soarelui si de precipitatii. Se recomanda ca 12 luni de la data fabricatiei.

sistemul de izolatie termica sa fie realizat astfel '

Tncat sa nu fie expus Tnghetului sau ploii timp de

24 de ore dupa aplicare.

Tn conditii de umiditate ridicat3 si temperaturi

scazute, montarea diblurilor pentru fixarea

mecanica a placilor termoizolante, se face numai

dupa ce se va verifica daca adezivul este intarit si

placile termoizolante sunt lipite complet. Aceasta

verificare se poate efectua prin montarea a 4-5

dibluri de proba. Uneltele folosite se spala cu apa

imediat dupa utilizare.

PARAMETRU Valoare
Apa de omogenizare cca. 5,2-5,8 |/sac
Densitate 1300-1400 kg/m?
Aderenta prin tractiune (suport mortar de ciment-adeziv-vatd minerald rigidd) [>0,06 N/mm?
Aderenta la suport beton (28 zile) >0,85 N/mm?
Permeabilitatea la vaporii de apa, u <10
Absorbtia de apa prin capilaritate Clasa W2
Reactia la foc Clasa Al
Timp de punere in opera cca. 90 de min
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